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# Dentina

# Esmalte

#Panavia™F 2.0

< RelyX™ ARC

# Clearfil® Esthetic Cement
# Enforce® Fltior

+ Fosfato de Zinco





Figura 3. Médias das densidades ópticas e espessuras equivalentes em alumínio dos cimentos polimerizados com luz halógena

Fonte: Os autores (2011).

